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TURK AKREDISTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITION AGENCY 5
tarafindan akredtte edilmistir. TURKAR
1 # ZEMKA YAPI MALZEMELERi ZEMiN ARASTIRMALARI LABORATUAR <)
- PROJE DANISMANLIK MUS. VE MUH. HiZ. iNS. TAAH. TiC. LTD. STi. S
GEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI T8 EN ISO/IEC 17025
Belge No.: 124 AB-00824-T
DENEY RAPORU ap-macy
BAT008-18 |
Sayfa 1/......... 3.idi Teakfeporl
Page 1 of......z..... $ub.18
Misterinin adi/adresi . PANEL ELEKTRIK HIDROLIK MAK. SAN. TIC. LTD. $TL.
Customer name/address
Lab. Numarasi ¢ BAO008-18
Lab. No.
Numunenin adi ve tarifi  : SERTLESMIS BETON
Name and identity of test item
Numunenin kabul tarihi  :
The date of receipt of test item 09.01.2018
’;f:‘:fk';'"’“’ " Ornekler miisteri tarafindan getirilmistir. C 35 sinifi 3 Adet Beton Numunesi

Deneyin yapildigr tarih 3 06.02.2018
Date of Test

Raporun Sayfa Sayist 9
Number of pages of the Report
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Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren ZEMKA YAPI MALZEMELERI Zem. Aras. Lab. Pro. Dan. Miis. Miih. ins.
Taah. Tic. Ltd. $ti. TURKAK tan AB-0824-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardina gire akredite edilmistir.

ZEMKA YAPI MALZEMELERI Zem. Aras. Lab. Pro. Dan. Miis. Miih. Ins. Taah. Ltd. $ti. accredited by TURKAK
under registration number AB-0824-T for IS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninirligi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA)
ile ok Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlasmas
imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) M 1 Recognition Arrang
(MRA) for the recognition of test reports

Deney ve /veya &lgiim sonuglari, gemsletilmis Slciim belirsizlikler (olmast halinde ) ve deney metotlar: bu sertifikanin
tamamlayict kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the
following pages which are part of this report.

Miihiir/Kase Tarih Deney Sorumlusu Onaylayan
Date Person in charge of test
- B My
Jeoloji
06.02.2018 Dency Sorumlusu . Db
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Eu rapor; laboratuvarin yazili izm
Imzasiz raporlar gegersizdir.

8%z konusu deney sonuglari sadece test edilen deney numunelerine aittir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature are not valid

The test results belong only to the experi | samples brought to the lab Y.
Numuneler numune kabul ve kayit talimatina uygun olarak alinmigtir:
D. FRM.07/ REV. N0:02 / YORURLULUK TARIHL: 18,04.2016

Yurt Mah. S.Demirel Bul. 71533 Sk. Pembe Kogk Apt.
No:75/A Zemin Kat Gukurova/ADANA Fax: 0322248 94 57

www.zemka.com.tr

Tel. : 032223979 29 - 0 322 248 54 29
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AB-0824-T
ZEMKA YAPI MALZEMELERi ZEMIN ARASTIRMALARI LABORATUAR BAUUS-T8
Sayfa 2/ 2 PROJE DANISMANLIK MUS. VE MUH. HiZ. INS. TAAH. TiC. LTD. $TI.
Page 2 of ....2.. BETON BASINC DENEY RAPORU i |
RAPOR BILGILERI Sayfa:1/1
LABORATUVAR NO BA008-18 BKN.RAPOR NO
RAPOR NO BA008_28-18 RAPOR TARIHI 06.02.2018
| FIRMA VE SANTIYE BILGILERI
# MUOSTERI ADI PANEL ELEKTRIK HIDROLIK MAK. SAN. TiC. LTD. $TI.
; MUTEAHHIT FIRMA PANEL ELEKTRIK HIDROLIK MAK. SAN. TIC. LTD. STI.
YAPI SAHIBI PANEL ELEKTRIK HIDROLIK MAK. SAN. TIC. LTD. STI.
SANTIYE ADRESI ADANA / SARICAM / A.H.S.0.5.B.’
J | |PAFTA/ADA/PARSEL [ —/ —/— [ visr NO |
; NUMUNE BILGILERI
f BETON DOKUM FIRMASI | OYAK BETON ALINIS TARIHI 09.01.2018
b N. SEKIL - BOYUT - KIVAMI | 150X150X150 mm kilp | DOKULEN BETON MIKTARI | 1m’®
! 4 PANEL ELEKTRIK HIDROLIK MAK. SAN.
$ BETON SINIFI C35/45 NUMUNEYI ALAN Tic. LTD. $Ti.
;3 DOKULDUGU YER - LAB.A GELI§ TARIHI 10.01.2018
j DENEY SONUGLARI
| Sira Agiklama Alinig Saati o:::k"k (B.::on s(l:‘::;’ Beton Yasi| Deney Tarihi Kmlr(:;)Vﬁkﬁ B(a:‘llr:;"?‘:)y o bl v(g";i‘g::; fomas |
1 1.Mikser 00:00 0,0 0,0 0 28 06.02.2018 1.174.460 52,20
2 1.Mikser 00:00 0,0 0,0 0 28 06.02.2018 1.289.490 57,30 56,4 |
3 1.Mikser 00:00 0,0 0,0 0 28 06.02.2018 1.344.070 59,70 |
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W insaat Miih. |
ip. NGT1811 Denetgi No:4159 ' }
D.FRM.13 / REV:01 / YORORLOK TARIHI:04.05,2016
Agiklamalar:
Deney laboratuvan olarak faaliyet g&steren ZEMKA YAP| MALZEMELERI-Zem. Aras. Lab. Pro. Dan. Mls. Mih. ing. Taah, Tic. Ltd. $ti., TORKAK'tan AB-0824-T lle TS EN I1SO/IE§ 17025:2012 standardina
gore akredite edilmigtir.

|
|
Standartlar: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-1, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 206, TS 13515 Ek B1, TS 500. |
*TS EN 12350-1: Beton- Taze Beton Deneyleri- B5Iim 1: Numune Alma [
* TS EN 12350-2 : Beton- Taze Beton Deneyleri- B3Iim 2: Cékme (Slamp) Deneyi |
* TS EN 12390-1: Beton - Sertlesmis Beton Deneyleri - B3IGm 1:Deney Numumsi Ve Kahplann Scldl Boyut Ve Dl‘cr Oulllkkri |
* TS EN 12390-2 : Beton - Sertlesmis Beton Deneyleri - B3lim 2:D: Ve Karl ‘
* TS EN 12390-3 : Beton - Sertlesmis Beton Deneyleri - B5I0m 3: Deney [ Basing D: Tayinl 1

|

|

* TS EN208: Beton: (pellk Pedformans domalat Ve lvgualuk

.S Tel.: 03222397929 - 0 322 248 54 29
; -nmmw:ml:mmmm www.zemka.com.tr ;
{ DMW*MMM Bakanlginin BW i d::u izin belgesine sahiptir. Fax 5 0 322 248 94 57
Rapor izinsiz gogaltilamaz, Gzerinde kismen yada tamamen degisikiik yapilamaz. Sonuglar sadece deneyi yapilan numunelere aittir.
Beyan edilen genigletilmis dlclim belirsizligi, standart belirsizligin, k=2 olarak alinan genigletme katsayisi ile carpimi sonucunda bulunan degerdir ve %95 di gl
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